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Bas-Fourneau = méthode utilisée pour la production de fer depuis l’antiquité jusqu’à la fin du Moyen-âge.

Exemples de bas-fourneaux
Concept

Minerai de fer 
(FeOx)

Charbon de 
bois (C)

Chaleur

Fer solide (Fe) 

Scorie (résidu)

Gaz (CO, CO2)

Notre réalisation: des matériaux modernes pour une 
technologie ancienne

Briques

Thermocouple

Doublage
réfractaire

Tuyère
réfractaire

Soufflerie 
électrique

Enregistrement
de la température

L’expérience

Lu
n

d
i

Construction

M
ar

d
i-

M
er

cr
ed

i

Séchage 
Je

u
d

i
Opération

V
en

d
re

d
i

Démontage 

15 heures

Allumage 

Chargement

Entretien

Chargement de 30kg de minerai

50 Kg de 
charbon de bois 
pour l’allumage

30Kg de charbon 
et 30kg de 

minerais en 
couches 

alternées 

Température en régime

900°C dans le bas 1300°C au niveau des tuyères


